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TEMATICA
PENTRU EXAMINAREA iN VEDEREA ATESTARII CA FORMATOR:
Operator control nedistructiv pentru verificarea etanseitatii- Modulul nr. 24
LEGISLATIE, NORMATIVE SPECIFICE

Legislatie referitoare la organizarea si functionarea ISCIR

Legea nr. 64 din 2008, republicata - privind functionarea in conditii de siguranta a
instalatiilor sub presiune, instalatiilor de ridicat si a aparatelor consumatoare de
combustibil, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararea Guvernului nr. 1340 din 2001, - privind organizarea si functionarea ISCIR, cu

modificarile si completarile ulterioare.

Prescriptii Tehnice ISCIR si Ordine ale Inspectorului de Stat Sef al ISCIR

PT CR6-2013 - Autorizarea operatorilor control nedistructiv si a persoanelor juridice care
efectueaza examinari nedistructive precum si evaluarea persoanelor juridice care
efectueaza incercari distructive

Legislatie conexa

Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 49 din 2009, privind libertatea de stabilire a
prestatorilor de servicii si libertatea de a furniza servicii in Romania;

Standarde )

SR EN ISO 5817:2008 Sudare. Imbinari sudate prin topire din otel, nichel, titan si aliajele
acestora (cu exceptia sudarii cu fascicul de electroni). Niveluri de calitate pentru
imperfectiuni

SR EN ISO 10042:2006 Sudare. imbinari de aluminiu si aliaje de aluminiu sudate cu arc
electric. Niveluri de calitate pentru imperfectiuni

SR EN ISO 17635:2010 Examinari nedistructive ale sudurilor. Reguli generale pentru
materiale metalice

SR EN ISO 6520-1:2007 Sudare si procedee conexe. Clasificarea imperfectiunilor
geometrice din imbinarile sudate ale materialelor metalice. Partea 1: Sudare prin topire
SR EN 13185:2003 Examinari nedistructive. Incercarea de etanseitate. Metoda cu gaz
trasor

SR EN 13185:2003/A1:2004 Examinari nedistructive. incercarea de etanseitate. Metoda
Cu gaz trasor

SR EN 13192:2002 Examinari nedistructive. Incercarea de etanseitate. Etalonarea
pierderilor de referinta pentru gaze

SR EN 13192:2002/AC:2004 Examindri nedistructive. Incercarea de etanseitate.
Etalonarea pierderilor de referinta pentru gaze

SR EN 13625:2003 Examinari nedistructive. Incercarea de etanseitate. Ghid pentru
selectarea instrumentelor utilizate la masurarea pierderilor de gaz

SR EN 13184:2003 Examinari nedistructive. Incercarea de etanseitate. Metoda prin
variatia presiunii

SR EN 13184:2003/A1:2004 Examinari nedistructive. Incercarea de etanseitate. Metoda
prin variatia presiunii
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